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Редакция 02

	
	

	
	

	
	

	
	


ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 23 ноября 2018 года
	Испытательной лаборатории обуви и кожгалантереи (ИЛОК)


Научно-исследовательского республиканского унитарного предприятия 

«Центр научных исследований легкой промышленности»
	№ пунк-тов
	Наименование объекта испытаний
	Код
	Характеристика объекта испытаний
	Обозначение НПА, в том числе ТНПА,

устанавливающего требования к

	
	
	
	
	объекту

испытаний
	методу

испытаний

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1
	Обувь, материалы для её изготовления
	15.20/42.000
	Пробоподготовка/отбор проб
	ГОСТ 1135-2005

ГОСТ 26167-2005

ГОСТ 26165-2003

ГОСТ 28507-99

СТБ 1042-97

ТНПА и др. документация 
	ГОСТ 9289-78

ГОСТ 126-79

ГОСТ 1059-72

ГОСТ 6410-80

ГОСТ 5375-79

ГОСТ 14037-79

	1.2
	
	15.20/36.057
	Прочность ниточных 

швов соединения деталей верха
	ГОСТ 1135-2005 

ГОСТ 26165-2003 

ГОСТ 26167-2005 

ГОСТ 28507-99 

СТБ 1737-2007 

ТНПА и др. документация 
	ГОСТ 9290-76

	1.3
	
	
	Прочность крепления подошв
	ГОСТ 1135-2005 

ГОСТ 26165-2003 

ГОСТ 26167-2005 

ГОСТ 28507-99 

СТБ 1737-2007 

ТНПА и др. документация 
	ГОСТ 9292-82

	1.4
	
	
	Прочность крепления деталей низа
	ГОСТ 1135-2005 

ГОСТ 26165-2003 

ГОСТ 26167-2005 

ГОСТ 28507-99 

СТБ 1737-2007 

ТНПА и др. документация 
	ГОСТ 9134-78

ГОСТ 9292-82

ГОСТ 9290-76

	1.5
	
	
	Прочность крепления каблуков
	ГОСТ 1135-2005 

ГОСТ 26167-2005 

ГОСТ 28507-99 

СТБ 1042-97

СТБ 1737-2007 

ТНПА и др. документация
	ГОСТ 9136-72

	1.7
	
	15.20/26.095
	Деформация подноска и задника
	ГОСТ 26165-2003

ГОСТ 26166-84

ГОСТ 26167-2005

СТБ 1737-2007

ТНПА и др. документация
	ГОСТ 9135-2004

	1.8
	Обувь, материалы для ее изготовления
	15.20/29.061
	Гибкость
	ГОСТ 26165-2003 

ГОСТ 26166-84 

ГОСТ 26167-2005 

СТБ 1737-2007

ТНПА и др. документация
	ГОСТ 9718-88

	1.9
	
	15.20/35.069
	Уровень напряженности электростатичес-кого поля
	ГОСТ 6410-80

ГОСТ 1135-2005

ГОСТ 19116-2005

ГОСТ 26165-2003

ГОСТ 26167-2005

СТБ 1049-97

ТНПА и др. документация
	СанПиН №9-29.7-95

	1.10
	
	15.20/29.040
	Масса полупары обуви
	ГОСТ 1135-2005

ГОСТ 26165-2003

ГОСТ 26167-2005

ГОСТ 28507-99

СТБ 1737-2007

ТНПА и др. документация
	ГОСТ 28735-2005

	1.11
	
	15.20/29.061
	Линейные размеры (высота каблука/высота приподнятости пяточной части колодки; толщина деталей; высота обуви и др.) 
	ГОСТ 126-79

ГОСТ 6410-80

ГОСТ 26165-2003

СТБ 1737-2007 

ТНПА и др. документация
	ГОСТ 33225-2015

ГОСТ 6410-80, 

п.п. 4.2, 4.3, 4.4

ГОСТ 126-79,

п.п. 4.2, 4.3

ГОСТ 9155-88, 

п. 3.2

ГОСТ 14037-79, п.п. 4.2, 4.3

	1.12
	
	15.20/26.141
	Водо-

непроницаемость
	ГОСТ 126-79

ГОСТ 6410-80 

ТНПА и др. документация
	ГОСТ 126-79, п. 4.9

ГОСТ 6410-80, 

п. 4.9

	
	
	
	Водная среда:
	
	

	1.17
	
	15.20/11.116
	Интенсивность запаха
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005 

ТНПА и др. документация
	МУК 4.1/4.3 1485-03, п. 3.1 (Инструк. № 880-71)

Инструкция 1.1.10-12-96-2005, п.п. 22, 24

	1.18
	
	15.20/06.036
	Индекс токсичности
	
	ГОСТ 32075-2013

МУ 1.1.037-95

	1.19
	
	15.20/08.156
	Содержание/

массовая доля свободного формальдегида
	
	ГОСТ ISO 17226-2-2011

ГОСТ 25617-2014, р. 18

ГОСТ 31280-2004

ГОСТ ISO 14184-1-2014

	1.20
	
	15.20/08.156
	Массовая доля водовымываемого хрома (VI)
	
	ГОСТ 31280-2004

	1.23
	
	15.20/08.158
	Ацетальдегид
	
	МР № 01.024-07

МВИ.МН 2558-2006

	1.24
	
	
	Бензол
	
	МР № 01.024-07

	1.25
	
	
	Спирт метиловый (метанол)
	
	

	1.26
	
	
	Толуол
	
	

	1.27
	Обувь, материалы для ее изготовления
	15.20/08.158
	Акрилонитрил
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005

ТНПА и др. документация
	МР № 01.024-07
МУ №11-12-25-96

	1.28
	
	
	Ацетон
	
	МР № 01.024-07
МВИ.МН 2558-2006

	1.29
	
	
	Винилацетат
	
	МР 2915-82

	1.30
	
	15.20/08.161
	Гексаметилен-диамин
	
	МР 1503-76

	1.31
	
	15.20/08.158
	Диметилтере-фталат (ДМТ)
	
	МВИ.МН 2367-2005

	1.32
	
	
	Диметил-формамид
	
	МУ № 11-12-26-96

	1.33
	
	
	Дибутилфталат
	
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005 

МР № 01.025-07

	1.34
	
	
	Диоктилфталат
	
	

	1.35
	
	
	Капролактам
	
	МУК 4.1.1209-03

	1.36
	
	15.20/08.161
	Тиурам Е
	
	Инструкция 

4.1.10-15-92-2005

	1.37
	
	15.20/08.158
	Фенол
	
	МВИ.МН 1924-2003

	1.38
	
	15.20/08.158
	Хлорэтен (винилхлорид)
	
	МР № 1941-78

	1.39
	
	15.20/08.082
	Этиленгликоль
	
	Инструкция

2.3.3.10-15-64-2005

Инструкция

№ 880-71

	1.40
	
	15.20/08.158
	Метилметакрилат
	
	МУК 4.1.025-95

	1.41
	
	15.20/08.032
	Кадмий 
	
	ГОСТ 31870-2012

МВИ.МН 3057-2008

	1.42
	
	
	Цинк
	
	

	1.43
	
	
	Кобальт
	
	

	1.44
	
	
	Медь
	
	

	1.45
	
	
	Никель
	
	

	1.46
	
	
	Свинец
	
	

	1.47
	
	
	Хром
	
	

	1.48
	
	
	Мышьяк
	
	ГОСТ 31870-2012

	1.49
	
	
	Ртуть 
	
	ГОСТ 31950-2012

	
	
	
	Воздушная среда:
	
	

	1.50
	
	15.20/08.158
	Акрилонитрил
	
	МУК 4.1.1044а-01

	1.51
	
	
	Диметил-формамид
	
	

	1.52
	
	
	Ацетон
	
	МР № 01.022-07

	1.53
	
	
	Ацетальдегид
	
	

	1.54
	
	
	Спирт метиловый (метанол)
	
	

	1.55
	
	
	Диметилтере-фталат (ДМТ)
	
	МУ № 2704-83

	1.56
	
	15.20/08.161
	Капролактам
	
	МР 1328-75

	1.57
	
	15.20/08.158
	Бензол 
	
	МР № 01.023-07

	1.58
	
	
	Толуол
	
	

	1.59
	
	
	Винилацетат
	
	МР 2915-82

	1.60
	
	
	Дибутилфталат
	
	ГОСТ 26150-84

	1.61
	
	
	Диоктилфталат
	
	

	1.62
	
	
	Фенол
	
	МУК 4.1.598-96

	1.63
	
	
	Формальдегид
	
	МУ № 266-92

	1.64
	Обувь, материалы для ее изготовления
	15.20/08.158
	Метилметакрилат 
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005

ТНПА и др. документация
	МУК 4.1.025-95

	1.65
	
	
	Хлорэтен (винилхлорид)
	
	МУК 4.1.1957-05

	1.66
	
	
	Этиленгликоль
	
	МУ № 3999-85

	1.67
	
	15.20/06.036
	Индекс токсичности
	
	МР № 29 ФЦ/2688-03

МУ 1.1.037-95

	1.68
	
	15.20/12.042
	Идентификация (определение применяемых материалов)
	ГОСТ 26165-2003

ГОСТ 1135-2005 

ТНПА и др. документация
	ГОСТ 33099-2014

	1.69
	
	15.20/11.116
	Маркировка/ идентификация (визуально)
	ГОСТ 1135-2005

ГОСТ 6410-80

ГОСТ 26167-2005

ГОСТ 28507-99

СТБ 931-93 

ТНПА и др. документация
	ГОСТ 7296-2003,

р. 3

СТБ 490-2002, 

п. 3.24

ГОСТ 126-79, п. 5.1

ГОСТ 6410-80, 

п. 2.16

СТБ 1737-2007, 

п. 7.11

СТБ 287-2004, 

п. 3.16

ГОСТ 1135-2005, 

п. 6.10

ГОСТ 14037-79, 

п. 2.11

ГОСТ 27837-88, п.п. 1.1, 1.3

	1.71
	
	15.20/35.060

15.20/35.065
	Климатические условия проведения испытаний
	ГОСТ 1135-2005

ГОСТ 26165-2003

ГОСТ 26167-2005

ТНПА и др. документация
	ГОСТ ISO 139-2014

ГОСТ ISO 18454-2011

МУК 4.1/4.3 1485-03

	2.1
	Изделия кожгалантерей-ные (сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки и др., изделия мелкой кожгалантереи, перчатки, рукавицы, ремни поясные, для часов и др. аналогичные изделия), материалы для их изготовления
	15.12/42.000
	Пробоподготовка

/отбор проб
	ГОСТ 28631-2005

ГОСТ 28846-90

ГОСТ 28754-90

ТНПА и др. документация
	ГОСТ 28631-2005

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28846-90

ГОСТ 28754-90

Инструкция 1.1.10-12-96-2005

МУК 4.1/4.3.1485-03

	2.2
	
	15.12/36.057
	Прочность несущих швов корпуса изделий 
	
	ГОСТ 28631-2005, п. 7.5

ГОСТ 28846-90, 

п. 4.3

	2.3
	
	15.12/36.038
	Разрывная нагрузка узлов крепления ручек или максимальная загрузка
	ГОСТ 28631-2005

ТНПА и др. документация
	ГОСТ 28631-2005, п. 7.5

	2.4
	Изделия кожгалантерей-ные (сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки и др., изделия мелкой кожгалантереи, перчатки, рукавицы, ремни поясные, для часов и др. аналогичные изделия), материалы для их изготовления
	15.12/26.095
	Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению/осыпанию
	ГОСТ 28631-2005

ГОСТ 28846-90

ГОСТ 28754-90

ТНПА и др. документация
	ГОСТ 28631-2005, п. 7.4

ГОСТ 28846-90,

п. 4.3

ГОСТ 28754-90,

п. 4.3

	2.5
	
	15.12/35.069
	Уровень напряженности электростатичес-кого поля
	ГОСТ 28631-2005

ГОСТ 28846-90

ГОСТ 28754-90

ТНПА и др. документация 
	СанПиН №9-29.7-95

	2.7
	
	15.12/29.061
	Линейные размеры/

основные параметры и размеры
	ГОСТ 28631-2005

ГОСТ 28754-90

ТНПА и др. документация 
	ГОСТ 28631-2005, п. 7.2

ГОСТ 28754-90, 

р. 4

	
	
	
	Водная среда:
	
	

	2.8
	
	15.12/11.116
	Интенсивность запаха
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005

ТНПА и др. документация
	МУК 4.1/4.3 1485-03, п. 3.1 (Инстр. 

№ 880-71)

Инструкция 

1.1.10-12-96-2005, п.п. 22, 24

	2.9
	
	15.12/06.036
	Индекс токсичности
	
	ГОСТ 32075-2013

МУ 1.1.037-95

	2.10
	
	15.12/08.156
	Содержание/

массовая доля свободного формальдегида
	
	ГОСТ ISO 17226-2-2011

ГОСТ 25617-2014, р.18

ГОСТ 31280-2004

ГОСТ ISO 14184-1-2014

	2.11
	
	
	Массовая доля водовымываемого хрома (VI)
	
	ГОСТ 31280-2004 

	2.13
	
	15.12/08.158
	Ацетальдегид
	
	МР № 01.024-07

МВИ.МН 2558-2006

	2.14
	
	
	Акрилонитрил
	
	МР № 01.024-07

МУ №11-12-25-96

	2.15
	
	
	Ацетон
	
	МР № 01.024-07

МВИ.МН 2558-2006

	2.16
	
	
	Винилацетат
	
	МР 2915-82

	2.17
	
	15.12/08.161
	Гексаметилен-диамин
	
	МР 1503-76

	2.18
	
	15.12/08.158
	Диметилтере-фталат (ДМТ)
	
	МВИ.МН 2367-2005

	2.19
	
	
	Диметил-формамид
	
	МУ № 11-12-26-96

	2.20
	
	15.12/08.158
	Дибутилфталат 
	
	МР № 01.025-07

Инструкция 

4.1.10-15-92-2005

	2.21
	
	
	Диоктилфталат
	
	

	2.22
	
	
	Метилметакрилат 
	
	МУК 4.1.025-95

	2.23
	Изделия кожгалантерей-ные (сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки и др., изделия мелкой кожгалантереи, перчатки, рукавицы, ремни поясные, для часов и др. аналогичные изделия), материалы для их изготовления
	15.12/08.158
	Капролактам
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005

ТНПА и др. документация
	МУК 4.1.1209-03

	2.24
	
	15.12/08.161
	Тиурам Е
	
	Инструкция 

4.1.10-15-92-2005

	2.25
	
	15.12/08.161
	Фенол
	
	МВИ.МН 1924-2003

	2.26
	
	15.12/08.158
	Винилхлорид (хлорэтен)
	
	МР № 1941-78

	2.27
	
	15.12/08.082
	Этиленгликоль
	
	Инструкция 

2.3.3.10-15-64-2005

Инструкция 

№ 880-71

	2.28
	
	15.12/08.158
	Бензол
	
	МР № 01.024-07

	2.29
	
	
	Толуол
	
	

	2.30
	
	15.12/08.032
	Цинк
	
	ГОСТ 31870-2012

МВИ.МН 3057-2008

	2.31
	
	
	Кобальт
	
	

	2.32
	
	
	Медь
	
	

	2.33
	
	
	Никель
	
	

	2.34
	
	
	Свинец
	
	

	2.35
	
	
	Хром
	
	

	2.36
	
	
	Мышьяк
	
	ГОСТ 31870-2012

	2.37
	
	
	Ртуть
	
	ГОСТ 31950-2012

	
	
	
	Воздушная среда:
	
	

	2.38
	
	15.12/06.036
	Индекс токсичности
	
	МУ 1.1.037-95

МР № 29 ФЦ/2688-03

	2.39
	
	15.12/08.158
	Акрилонитрил
	
	МУК 4.1.1044а-01

	2.40
	
	
	Диметил-формамид
	
	

	2.41
	
	
	Ацетальдегид
	
	МР № 01.022-07

	2.42
	
	
	Ацетон 
	
	МР № 01.022-07

	2.43
	
	
	Винилацетат
	
	МР 2915-82

	2.44
	
	
	Фенол
	
	МУК 4.1.598-96

	2.45
	
	
	Формальдегид
	
	МУ № 266-92

	2.46
	
	
	Диметилтере-фталат (ДМТ) 
	
	МУ № 2704-83

	2.47
	
	
	Диоктилфталат 
	
	ГОСТ 26150-84

	2.48
	
	
	Дибутилфталат
	
	

	2.49
	
	15.12/08.161
	Капролактам
	
	МР 1328-75

	2.50
	
	15.12/08.158
	Метилметакрилат 
	
	МУК 4.1.025-95

	2.51
	
	
	Винилхлорид
	
	МУК 4.1.1957-05

	2.52
	
	
	Этиленгликоль
	
	МУ №3999-85

	2.53
	
	
	Бензол
	
	МР № 01.023-07

	2.54
	
	
	Толуол
	
	

	2.55
	
	15.12/12.042
	Идентификация (определение применяемых материалов)
	
	ГОСТ 33099-2014

	2.58
	
	15.12/26.045
	Устойчивость окраски к 

воздействию «пота»
	
	СТБ 1049-97, Приложение А

ГОСТ 9733.0-83,

п.п. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7.2, 4.1

	3.1
	Кожа и кожаные изделия, одежда.

Мех и изделия из меха, одежда
	14.11/42.000

14.20/42.000

15.11/42.000

14.19/42.000
	Пробоподготовка/отбор проб
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005

ТНПА и др. документация
	ГОСТ 938.0-75

Инструкция 

1.1.10-12-96-2005

	3.2
	
	14.11/12.042

15.11/12.042

14.19/12.042
	Идентификация (определение применяемых материалов)
	
	ГОСТ 33099-2014

	3.3
	
	15.12/26.09514.19/26.095
	Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению
	
	ГОСТ 938.29-2002, р. 1-3

ГОСТ 9733.0-83, п.п. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7.2, 4.1

	3.4
	
	15.12/26.045

14.19/26.045
	Устойчивость окраски к воздействию «пота»
	
	СТБ 1049-97, приложение А

ГОСТ 9733.0-83,

п.п. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7.2, 4.1

	
	
	
	Водная  среда:
	
	

	3.5
	
	14.11/06.036

14.20/06.036

15.11/06.036

14.19/06.036
	Индекс 

токсичности
	
	ГОСТ 32075-2013

МУ 1.1.037-95

	3.6
	
	14.11/11.116

14.20/11.116

15.11/11.116

14.19/11.116
	Интенсивность запаха
	
	МУК 4.1/4.3 1485-03, п. 3.1 (Инстр. 

№ 880-71)

Инструкция 

1.1.10-12-96-2005, п.п. 22, 24

	3.7
	
	14.11/08.156

14.20/08.156

15.11/08.156

14.19/08.156
	Содержание/

массовая доля свободного формальдегида
	
	ГОСТ ISO 17226-2-2011

ГОСТ 25617-2014, р.18

ГОСТ 31280-2004

ГОСТ ISO 14184-1-2014

	3.8
	
	14.11/08.156

14.20/08.156

15.11/08.156

14.19/08.156
	Массовая доля водовымываемого хрома (VI)
	
	ГОСТ 31280-2004

	3.10
	
	14.11/08.158

14.20/08.158
	Ацетальдегид
	
	МР № 01.024-07

МВИ.МН 2558-2006

	3.11
	
	
	Акрилонитрил
	
	МР № 01.024-07
МУ №11-12-25-96

	3.12
	
	
	Ацетон
	
	МР № 01.024-07
МВИ.МН 2558-2006

	3.13
	
	
	Винилацетат
	
	МР 2915-82

	3.14
	
	14.11/08.161

14.20/08.161
	Гексаметилен-диамин
	
	МР 1503-76

	3.15
	
	14.11/08.158

14.20/08.158
	Диметилтере-фталат (ДМТ)
	
	МВИ.МН 2367-2005

	3.16
	
	14.11/08.158

14.20/08.158
	Диметил-формамид
	
	МУ № 11-12-26-96

	3.17
	Кожа и кожаные изделия, одежда.

Мех и изделия из меха, одежда
	14.11/08.158

14.20/08.158
	Дибутилфталат 
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005

ТНПА и др. документация
	Инструкция 

4.1.10-15-92-2005

МР № 01.025-07

	3.18
	
	
	Диоктилфталат
	
	

	3.19
	
	
	Метилметакрилат
	
	МУК 4.1.025-95

	3.20
	
	
	Капролактам
	
	МУК 4.1.1209-03

	3.21
	
	14.11/08.161

14.20/08.161
	Тиурам Е
	
	Инструкция 

4.1.10-15-92-2005

	3.22
	
	14.11/08.158

14.20/08.158
	Фенол
	
	МВИ.МН 1924-2003

	3.23
	
	
	Винилхлорид (хлорэтен)
	
	МР № 1941-78

	3.24
	
	14.11/08.082

14.20/08.082
	Этиленгликоль
	
	Инструкция

2.3.3.10-15-64-2005

Инструкция 

№ 880-71

	3.25
	
	
	Бензол
	
	МР № 01.024-07



	3.26
	
	
	Толуол
	
	

	3.27
	
	
	Спирт метиловый
	
	

	3.28
	
	14.11/08.032

14.20/08.032
	Цинк
	
	ГОСТ 31870-2012

МВИ.МН 3057-2008

	3.29
	
	
	Кобальт
	
	

	3.30
	
	
	Медь
	
	

	3.31
	
	
	Никель
	
	

	3.32
	
	
	Свинец
	
	

	3.33
	
	
	Хром
	
	

	3.34
	
	
	Мышьяк
	
	ГОСТ 31870-2012

	3.35
	
	
	Ртуть
	
	ГОСТ 31950-2012

	
	
	
	Воздушная среда:
	
	

	3.36
	
	14.11/06.036

14.20/06.036

15.11/06.036

14.19/06.036
	Индекс токсичности
	
	МУ 1.1.037-95

МР № 29 ФЦ/2688-03

	3.37
	
	14.11/08.158

14.20/08.158
	Формальдегид
	
	МУ № 266-92

	3.38
	
	
	Акрилонитрил
	
	МУК 4.1.1044а-01

	3.39
	
	
	Диметил-формамид 
	
	

	3.40
	
	
	Ацетальдегид
	
	МР № 01.022-07

	3.41
	
	
	Ацетон
	
	

	3.42
	
	
	Спирт бутиловый (бутанол)
	
	

	3.43
	
	
	Спирт метиловый (метанол)
	
	МР № 01.022-07

	3.44
	
	
	Винилацетат 
	
	МР 2915-82

	3.45
	
	14.11/08.161

14.20/08.161
	Капролактам
	
	МР 1328-75

	3.46
	
	14.11/08.158

14.20/08.158
	Диметилтере-фталат (ДМТ) 
	
	МУ № 2704-83

	3.47
	
	
	Метилакрилат 
	
	МУК 4.1.025-95

	3.48
	
	
	Метилметакрилат
	
	

	3.49
	
	
	Диоктилфталат 
	
	ГОСТ 26150-84

	3.50
	
	
	Дибутилфталат
	
	

	3.51
	
	
	Фенол 
	
	МУК 4.1.598-96

	3.52
	
	
	Стирол 
	
	МР № 01.023-07

	3.53
	
	
	Ксилолы
	
	

	3.54
	
	
	Толуол
	
	

	3.55
	Кожа и кожаные изделия, одежда.

Мех и изделия из меха, одежда
	14.11/08.158

14.20/08.158
	Бензол 
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005

ТНПА и др. документация
	МР № 01.023-07

	3.56
	
	
	Хлорэтен (винилхлорид)
	
	МУК 4.1.1957-05

	3.57
	
	
	Этиленгликоль 
	
	МУ № 3999-85

	3.58
	
	14.11/12.042

14.20/12.042
	Идентификация

(определение применяемых материалов)
	
	ГОСТ 33099-2014

	3.59
	
	14.11/35.060

14.20/35.060

15.11/35.060

14.19/35.06014.11/35.062

14.20/35.062

14.11/35.065

14.20/35.065

15.11/35.065

14.19/35.065
	Климатические условия проведения испытаний
	
	МУК 4.1/4.3 1485-03

ГОСТ 938.29-2002 

ГОСТ 938.14-70  

	4.1
	Материалы текстильные (ткани, трикотажные полотна), изделия из них, одежда, готовые штучные текстильные изделия, 

кожи искусственные/ синтетические и изделия из них и др. продукция легкой промышлен-

ности
	13.20/42.000

13.91/42.000

13.92/42.000

13.99/42.000

14.13/42.000

14.14/42.000

14.31/42.000

14.39/42.000
	Пробоподготовка/отбор проб
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005

ТНПА и др. документация
	Инструкция 

1.1.10-12-96-2005

МУК 4.1/4.3.1485-03

	
	
	
	Водная среда:
	
	

	4.2
	
	13.20/11.116 13.91/11.116

13.92/11.116

13.99/11.116

14.13/11.116

14.14/11.116

14.19/11.116

14.31/11.116

14.39/11.116
	Интенсивность запаха
	
	МУК 4.1/4.3 1485-03 п. 3.1 (Инстр. 

№ 880-71)

Инструкция 1.1.10-12-96-2005, п.п. 22, 24

	4.3
	
	13.20/06.036

13.91/06.036

13.92/06.036

13.99/06.036

14.13/06.036

14.14/06.036

14.19/06.036

14.31/06.036

14.39/06.036
	Индекс токсичности
	
	ГОСТ 32075-2013

МУ 1.1.037-95

	4.4
	
	13.20/08.156

13.91/08.156

13.92/08.156

13.99/08.156

14.13/08.156

14.14/08.15614.19/08.156

14.31/08.156

14.39/08.156
	Содержание/

массовая доля свободного формальдегида
	
	ГОСТ 25617-2014, р.18
ГОСТ ISO 14184-1-2014

	4.5
	Материалы текстильные (ткани, трикотажные полотна), изделия из них, одежда, готовые штучные текстильные изделия,

кожи искусственные/ синтетические и изделия из них и др. продукция легкой промышлен-

ности
	13.20/08.158

13.91/08.158

13.92/08.158

13.99/08.158

14.13/08.158

14.14/08.158

14.19/08.158

14.31/08.158

14.39/08.158
	Ацетальдегид
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005

ТНПА и др. документация
	МР № 01.024-07
МВИ.МН 2558-2006

	4.6
	
	13.20/08.158

13.91/08.158

13.92/08.158

13.99/08.158

14.13/08.158

14.14/08.158

14.19/08.158

14.31/08.158

14.39/08.158
	Акрилонитрил
	
	МР № 01.024-07
МУ №11-12-25-96

	4.7
	
	
	Ацетон
	
	МР № 01.024-07
МВИ.МН 2558-2006

	4.8
	
	
	Спирт метиловый (метанол)
	
	МР № 01.024-07

	4.9
	
	
	Спирт бутиловый (бутанол)
	
	

	4.10
	
	
	Бензол
	
	

	4.11
	
	
	Толуол
	
	

	4.12
	
	
	Винилацетат
	
	МР 2915-82

	4.13
	
	13.20/08.161

13.91/08.161

13.92/08.161

13.99/08.161

14.13/08.161

14.14/08.161

14.19/08.161

14.31/08.161

14.39/08.161
	Гексаметилен-диамин
	
	МР 1503-76

	4.14
	
	13.20/08.158

13.91/08.158

13.92/08.158

13.99/08.158

14.13/08.158

14.14/08.158

14.19/08.158

14.31/08.158

14.39/08.158
	Диметилтере-фталат (ДМТ)
	
	МВИ.МН 2367-2005

	4.15
	
	
	Диметил-формамид
	
	МУ № 11-12-26-96

	4.16
	
	
	Дибутилфталат 
	
	МР № 01.025-07

Инструкция
4.1.10-15-92-2005

	4.17
	
	
	Диоктилфталат
	
	

	4.18
	
	
	Капролактам
	
	МУК 4.1.1209-03

	4.19
	
	
	Ксилолы 
	
	МР № 01.024-07

МУК 4.1.1046-01

	4.20
	
	
	Стирол
	
	МР № 01.024-07

МВИ.МН 1401-2000

	4.21
	
	13.20/08.161

13.91/08.161

13.92/08.161

13.99/08.161

14.13/08.161

14.14/08.161

14.19/08.161

14.31/08.161

14.39/08.161
	Тиурам Е
	
	Инструкция 

4.1.10-15-92-2005

	4.22
	Материалы текстильные (ткани, трикотажные полотна), изделия из них, одежда, готовые штучные текстильные изделия, 

кожи искусственные/ синтетические и изделия из них и др. продукция легкой промышлен-ности
	13.20/08.158

13.91/08.158

13.92/08.158

13.99/08.158

14.13/08.158

14.14/08.158

14.19/08.158

14.31/08.158

14.39/08.158
	Фенол
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005

ТНПА и др. документация
	МВИ.МН 1924-2003

	4.23
	
	
	Хлорэтен (винилхлорид)
	
	МР № 1941-78

	4.24
	
	13.20/08.082

13.91/08.082

13.92/08.082

13.99/08.082

14.13/08.082

14.14/08.082

14.19/08.082

14.31/08.082

14.39/08.082
	Этиленгликоль
	
	Инструкция 

2.3.3.10-15-64-2005

Инструкция 

№ 880-71

	4.25
	
	13.20/08.158

13.91/08.158

13.92/08.158

13.99/08.158

14.13/08.158

14.14/08.15814.19/08.158

14.31/08.158

14.39/08.158
	Метилакрилат
	
	МУК 4.1.025-95

	4.26
	
	
	Метилметакрилат
	
	

	4.27
	
	13.20/08.032

13.91/08.032

13.92/08.032

13.99/08.032

14.13/08.032

14.14/08.03214.19/08.032

14.31/08.032

14.39/08.032
	Кадмий 
	
	ГОСТ 31870-2012

МВИ.МН 3057-2008

	4.28
	
	
	Цинк
	
	

	4.29
	
	
	Кобальт
	
	

	4.30
	
	
	Медь
	
	

	4.31
	
	
	Никель
	
	

	4.32
	
	
	Свинец
	
	

	4.33
	
	
	Хром
	
	

	4.34
	
	
	Мышьяк
	
	ГОСТ 31870-2012

	4.35
	
	
	Ртуть 
	
	ГОСТ 31950-2012

	
	
	
	Воздушная среда:
	
	

	4.36
	
	13.20/08.036

13.91/08.036

13.92/08.036

13.99/08.036

14.13/08.036

14.14/08.036

14.19/08.036

14.31/08.036

14.39/08.036
	Индекс токсичности
	
	МУ 1.1.037-95

МР № 29 ФЦ/2688-03

	4.37
	
	13.20/08.158

13.91/08.158

13.92/08.158

13.99/08.158

14.13/08.158

14.14/08.158

14.19/08.158

14.31/08.158

14.39/08.158
	Формальдегид
	
	МУ № 266-92

	4.38
	
	
	Акрилонитрил
	
	МУК 4.1.1044а-01

	4.39
	
	
	Диметил-

формамид
	
	

	4.40
	
	
	Диметил-терефталат (ДМТ) 
	
	МУ № 2704-83

	4.41
	Материалы текстильные (ткани, трикотажные полотна), изделия из них, одежда, готовые штучные текстильные изделия, 

кожи искусственные/ синтетические и изделия из них и др. продукция легкой промышлен-ности
	13.20/08.158

13.91/08.158

13.92/08.158

13.99/08.158

14.13/08.158

14.14/08.158

14.19/08.158

14.31/08.158

14.39/08.158
	Ацетон
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005

ТНПА и др. документация
	МР № 01.022-07

	4.42
	
	
	Ацетальдегид
	
	

	4.43
	
	
	Спирт бутиловый (бутанол)
	
	

	4.44
	
	
	Спирт метиловый (метанол)
	
	

	4.45
	
	13.20/08.161

13.91/08.161

13.92/08.161

13.99/08.161

14.13/08.161

14.14/08.161

14.19/08.161

14.31/08.161

14.39/08.161
	Капролактам
	
	МР 1328-75

	4.46
	
	13.20/08.158

13.91/08.158

13.92/08.158

13.99/08.158

14.13/08.158

14.14/08.158

14.19/08.158

14.31/08.158

14.39/08.158
	Ксилолы
	
	МР № 01.023-07

	4.47
	
	
	Метилакрилат
	
	МУК 4.1.025-95

	4.48
	
	
	Метил-

метакрилат 
	
	

	4.49
	
	
	Стирол
	
	МР № 01.023-07

	4.50
	
	
	Бензол 
	
	

	4.51
	
	
	Толуол
	
	

	4.52
	
	
	Винилацетат
	
	МР 2915-82

	4.53
	
	
	Дибутилфталат 
	
	ГОСТ 26150-84

	4.54
	
	
	Диоктилфталат
	
	

	4.55
	
	13.20/08.158

13.91/08.158

13.92/08.158

13.99/08.158

14.13/08.158

14.14/08.158

14.19/08.158

14.31/08.158

14.39/08.158
	Фенол
	
	МУК 4.1.598-96

	4.56
	
	
	Хлорэтен (винилхлорид)
	
	МУК 4.1.1957-05

	4.57
	
	
	Этиленгликоль
	
	МУ № 3999-85

	4.58
	
	13.20/35.069

13.91/35.069

13.92/35.069

13.99/35.069

14.13/35.069

14.14/35.069

14.31/35.069

14.39/35.069
	Уровень напряженности электростатичес-кого поля
	
	СанПиН №9-29.7-95

	4.59
	Материалы текстильные (ткани, трикотажные полотна), изделия из них, одежда, готовые штучные текстильные изделия, 

кожи искусственные/ синтетические и изделия из них и др. продукция легкой промышлен-ности
	13.20/35.060

13.91/35.060

13.92/35.060

13.99/35.060

14.13/35.060

14.14/35.060

14.19/35.060

14.31/35.060

14.39/35.060

13.20/35.062

13.91/35.062

13.92/35.062

13.99/35.062

14.13/35.062

14.14/35.062

14.19/35.062

14.31/35.062

14.39/35.062

13.20/35.065

13.91/35.065

13.92/35.065

13.99/35.065

14.13/35.065

14.14/35.065

14.19/35.065

14.31/35.065

14.39/35.065
	Климатические условия проведения испытаний
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005

ТНПА и др. документация
	ГОСТ ISO 139-2014

МУК 4.1/4.3 1485-03

	5.1
	Покрытия и изделия ковровые, войлок, фетр, нетканые материалы и готовые изделия из этих материалов, прочие текстильные изделия
	13.93/42.000

13.95/42.000
	Пробоподготовка/отбор проб
	ГОСТ 30877-2003

ГОСТ 28415-89

ГОСТ 28867-90

ТНПА и др. документация
	Инструкция 

1.1.10-12-96-2005

МУК 4.1/4.3.1485-03 

	5.2
	
	13.93/11.116

13.95/11.116
	Наличие запаха (плесени)
	
	ГОСТ 30877-2003, п. 5.2

	5.3
	
	13.93/35.069

13.95/35.069
	Уровень напряженности электростатичес-кого поля
	
	СанПиН №9-29.7-95

ГОСТ 30877-2003, п. 5.3

	
	
	
	Водная среда:
	
	

	5.5
	
	13.93/08.156

13.95/08.156
	Содержание/

массовая доля свободного формальдегида
	
	ГОСТ 25617-2014, р.18

ГОСТ ISO 14184-1-2014

	5.6
	
	13.93/08.158

13.95/08.158
	Ацетальдегид
	
	МР № 01.024-07
МВИ.МН 2558-2006

	5.7
	
	
	Ацетон
	
	

	5.8
	
	
	Акрилонитрил
	
	МР № 01.024-07
МУ №11-12-25-96

	5.9
	
	13.93/08.158

13.95/08.158
	Бензол
	
	МР № 01.024-07

	5.10
	
	
	Толуол 
	
	

	5.11
	
	
	Спирт метиловый (метанол)
	
	

	5.12
	
	
	Винилацетат
	
	МР 2915-82

	5.13
	Покрытия и изделия ковровые, войлок, фетр, нетканые материалы и готовые изделия из этих материалов, прочие текстильные изделия
	13.93/08.161

13.95/08.161
	Гексаметилен-диамин
	ГОСТ 30877-2003

ГОСТ 28415-89

ГОСТ 28867-90

ТНПА и др. документация
	МР 1503-76

	5.14
	
	13.93/08.158

13.95/08.158
	Диметилтере-

фталат (ДМТ)
	
	МВИ.МН 2367-2005

	5.15
	
	
	Диметил-формамид
	
	МУ № 11-12-26-96

	5.16
	
	
	Дибутилфталат
	
	МР № 01.025-07

Инструкция
4.1.10-15-92-2005

	5.17
	
	
	Диоктилфталат
	
	

	5.18
	
	
	Капролактам
	
	МУК 4.1.1209-03

	5.19
	
	13.93/08.161

13.95/08.161
	Тиурам Е
	
	Инструкция

4.1.10-15-92-2005

	5.20
	
	13.93/08.158

13.95/08.158
	Хлорэтен (винилхлорид)
	
	МР № 1941-78

	5.21
	
	13.93/08.082

13.95/08.082
	Этиленгликоль
	
	Инструкция 

2.3.3.10-15-64-2005

Инструкция 

№ 880-71

	5.22
	
	13.93/08.032

13.95/08.032
	Кадмий 
	
	ГОСТ 31870-2012

МВИ.МН 3057-2008

	5.23
	
	
	Цинк
	
	

	5.24
	
	
	Кобальт
	
	

	5.25
	
	
	Медь
	
	

	5.26
	
	
	Никель
	
	

	5.27
	
	
	Свинец
	
	

	5.28
	
	
	Хром
	
	

	5.29
	
	
	Мышьяк
	
	ГОСТ 31870-2012

	5.30
	
	13.93/06.036

13.95/06.036
	Индекс токсичности
	
	ГОСТ 32075-2013

МУ 1.1.037-95

	5.31
	
	13.93/11.116

13.95/11.116
	Интенсивность запаха
	
	МУК 4.1/4.3 1485-03, п. 3.1 (Инстр. 

№ 880-71)

Инструкция 

1.1.10-12-96-2005, п.п. 22, 24

	
	
	
	Воздушная среда:
	
	

	5.32
	
	13.93/06.036

13.95/06.036
	Индекс токсичности
	
	МУ 1.1.037-95

МР № 29 ФЦ/2688-03

	5.33
	
	13.93/08.158

13.95/08.158
	Формальдегид
	
	МУ № 266-92

	5.34
	
	
	Акрилонитрил
	
	МУК 4.1.1044а-01

	5.35
	
	
	Диметил-

формамид
	
	

	5.36
	
	
	Диметилтере-

фталат (ДМТ) 
	
	МУ № 2704-83

	5.37
	
	
	Ацетон
	
	МР № 01.022-07

	5.38
	
	13.93/08.158

13.95/08.158
	Ацетальдегид
	
	МР № 01.022-07

	5.39
	
	
	Спирт метиловый (метанол)
	
	

	5.40
	
	13.93/08.161

13.95/08.161
	Капролактам
	
	МР 1328-75

	5.41
	Покрытия и изделия ковровые, войлок, фетр, нетканые материалы и готовые изделия из этих материалов, прочие текстильные изделия
	13.93/08.158

13.95/08.158
	Бензол
	ГОСТ 30877-2003

ГОСТ 28415-89

ГОСТ 28867-90

ТНПА и др. документация
	МР № 01.023-07

	5.42
	
	
	Толуол
	
	

	5.43
	
	
	Винилацетат
	
	МР 2915-82

	5.44
	
	
	Дибутилфталат 
	
	ГОСТ 26150-84

	5.45
	
	
	Диоктилфталат
	
	

	5.46
	
	
	Хлорэтен (винилхлорид)
	
	МУК 4.1.1957-05

	5.47
	
	
	Этиленгликоль
	
	МУ № 3999-85
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