Приложение к 

аттестату аккредитации BY/112.022.0.3580

от « 28 » января 2008 г.

на 1 листе

Дополнение к ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ  № 1 от  06 октября 2008 г.

Испытательной лаборатории закрытого акционерного общества «научно-производственной организации «Эльвира»

	Наименование объекта или вида испытаний
	МКС
	Характеристика объекта или вида испытаний
	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к

	
	
	
	показателям объекта
	методам испытаний

	1
	2
	3
	4
	5

	Бетоны
	26.01.10
	Отбор проб

Изготовление образцов
	ГОСТ 28570-90


	ГОСТ 28570-90 п. 2

	
	26.24.10
	Прочность бетона сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций и изделий
	ГОСТ 28570-90


	 ГОСТ 28570-90, 

ГОСТ 10180-90
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по аккредитации







Н.А. Жагора

