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ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 февраля 2016 года
Службы контроля качества
Открытого акционерного общества «Завод сборного железобетона № 1»
	№

п/п
	Наименование объекта

испытаний
	Код
	Характеристика

объекта испытаний
	Обозначение НПА, в том числе ТНПА 
устанавливающих требования к

	
	
	
	
	объектам 
испытаний
	методам испытаний

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1
	Цементы
	А10.Б46
	Отбор проб и подготовка 
образцов
	ГОСТ 30515-97

ГОСТ 10178-85


	ГОСТ 30515-97 п.7

	1.2
	
	А10.Б29
	Тонкость помола
	
	ГОСТ 310.2-76 п.1

	1.3  
	
	А10.Б29
	Нормальная густота 

цементного теста
	
	ГОСТ 310.3-76 п.1

	1.4
	
	А10.Б29
	Сроки схватывания
	
	ГОСТ 310.3-76 п.2

	1.5
	
	А10.Б29
	Равномерность изменения  объема
	
	ГОСТ 310.3-76 п.3

	1.6
	
	А10.Б29
	Консистенция  цементного раствора
	
	ГОСТ 310.4-81 п.2.1



	1.7
	
	А10.Б39
	Предел прочности при изгибе и сжатии
	
	ГОСТ 310.4-81

	2.1  
	Песок 
для строительных работ
	А10.Б46
	Отбор проб
	ГОСТ 8736-93


	ГОСТ 8735-88 п.2

	2.2  
	
	А10.Б29
	Зерновой состав и модуль крупности
	
	ГОСТ 8735-88 п.3

	2.3
	
	А10.Б29
	Содержание пылевидных  и глинистых  частиц
	
	ГОСТ 8735-88 п.5.3

ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3

	2.4  
	
	А10.Б29
	Влажность
	
	ГОСТ 8735-88 п.10

	2.5  
	
	А10.Б29
	Насыпная плотность
	
	ГОСТ 8735-88 п.9.1

	3.1
	Щебень и гравий из плотных горных пород
	А10.Б46
	Отбор проб
	ГОСТ 8267-93
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.2

	3.2
	
	А10.Б29
	Зерновой состав
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.3

	3.3
	
	А10.Б29
	Насыпная плотность и 
пустотность 
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.17

	3.4
	
	А10.Б29
	Содержание пылевидных и глинистых частиц
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.5



	3.5
	
	А10.Б29
	Влажность
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.19


	4.1
	Смеси бетонные
	А10.Б46
	Отбор проб
	СТБ 1035-96


	СТБ 1545-2005 п.4

	4.2
	
	А10.Б29
	Удобоукладываемость 
(консистенция):

- подвижность (ОК и РК)
	
	СТБ 1545-2005

п.5.2, п.5.3

	4.3
	
	А10.Б29
	Средняя плотность

	
	СТБ 1545-2005 п.6

	5.1
	Бетоны 
конструкционные

тяжелые


	А10.Б46
	Отбор и изготовление 

образцов
	СТБ 1544-2005


	ГОСТ 10180-2012 п.4

	5.2  
	
	А10.Б39
	Прочность на сжатие
	
	ГОСТ 10180-2012

СТБ 2264-2012

(метод пластической деформации, метод ударного импульса)

	5.3  
	
	А10.Б39
	Истираемость
	
	ГОСТ 13087-81 п.2

	5.4
	
	А10.Б29
	Водопоглощение
	
	ГОСТ 12730-3.78

	5.5  
	
	А10.Б29
	Плотность
	
	ГОСТ 12730-1.78

	5.6  
	
	А10.Б29
	Водонепроницаемость 
	
	ГОСТ 12730-5.84 п.2

	6.1
	Смеси растворные и растворы строительные 
	А10.Б46
	Отбор проб
	СТБ 1307-2012

 
	ГОСТ 5802-86 п.1

	6.2
	
	А10.Б29
	Подвижность
	
	ГОСТ 5802-86 п.2

	6.3
	
	А10.Б29
	Плотность растворной смеси
	
	ГОСТ 5802-86 п.3

	6.4
	
	А10.Б39
	Прочность на сжатие
	
	СТБ 1307-2012 

п.7.8, п.7.9

ГОСТ 310.4-81
ГОСТ 5802-86 п.6

	7.1
	Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества


	А10.Б46
	Отбор проб и подготовка 

образцов
	ГОСТ 535-2005


	ГОСТ 7564-97

	7.2  
	
	А10.Б39
	Испытание на растяжение:

- предел текучести;

- временное сопротивление;

- относительное удлинение 
	
	ГОСТ 1497-84


	7.3
	
	А10.Б39
	Изгиб в холодном состоянии 

	
	ГОСТ 14019-2003

	8.1
	Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций
	А10.Б46
	Отбор проб 

	ГОСТ 5781-82
	ГОСТ  7564-97

	8.2
	
	А10.Б39
	Испытание на растяжение:

- предел текучести;

- временное сопротивление разрыву;

- относительное удлинение
	
	ГОСТ 12004-81



	8.3
	
	А10.Б39
	Изгиб в холодном состоянии

	
	ГОСТ 14019-2003

	10.1
	Арматура напрягаемая для железобетонных конструкций


	А10.Б29
	Диаметр
	СТБ 1706-2006


	ГОСТ 26433.1-89

СТБ 1706-2006 п.7.3

	10.2
	
	А10.Б39
	Испытание на растяжение:

- условный и физический предел текучести

- временное сопротивление разрыву

- относительное удлинение
	
	ГОСТ 12004-81

	10.3
	
	А10.Б39
	Изгиб в холодном состоянии

	
	ГОСТ 14019-2003
СТБ 1706-2006 п.7.9

	11.1
	Сталь арматурная горячекатаная, упрочненная вытяжкой


	А10.Б29
	Диаметр
	
	ГОСТ 5781-82 

п.4.2, п.4.3

	11.2
	
	А10.Б39
	Испытание на растяжение:

- предел текучести;

- временное сопротивление разрыву;

- относительное удлинение
	
	ГОСТ 12004-81



	11.3
	
	А10.Б39
	 Изгиб в холодном состоянии
	
	ГОСТ 14019-2003

	12.1
	Арматурные и закладные изделия сварные,

соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций
	А10.Б46
	Отбор и изготовление 

образцов 
	ГОСТ 10922-2012

	ГОСТ 10922-2012 п.6.14
ГОСТ 12004-81 п.1

	12.2
	
	А10.Б39
	Механические испытания

	
	ГОСТ 10922-2012 п.7.10 – п.7.17

ГОСТ 12004-81

	12.3
	
	А10.Б29
	Геометрические параметры и визуальный контроль
	
	ГОСТ 10922-2012 п.7.1-п.7.9 

ГОСТ 26433.1-89

	13.1
	Конструкции и изделия бетонные и 
железобетонные


	А10.Б29
	Геометрические параметры
	ГОСТ 13015.0-83

ТНПА 
и другая документация на продукцию 
	ГОСТ 26433.0-85 
ГОСТ 26433.1-89 

	13.2  
	
	А10.Б29
	Качество бетонной 
поверхности
	
	ГОСТ 26433.1-89 

	13.3
	
	А10.Б29
	Толщина защитного слоя
	
	ГОСТ 22904-93

	13.4
	
	А10.Б39
	Сила натяжения арматуры
	
	ГОСТ 22362-77 п.7

	14.1
	Трубы бетонные 
железобетонные 
безнапорные
	А10.Б29
	Водонепроницаемость
	СТБ 1163-99
	СТБ 1163-99 п.7.2

	15.1
	Сваи железобетонные
	А10.Б39
	Трещиностойкость
	СТБ 1075-97
	ГОСТ 8829-94

СТБ 1075-97 п.6.1
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