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	Приложение № 1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.1921
от 11 июня 2001 года
на бланке №  
на 2 листах
Редакция 04


ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 марта 2019 года
испытательной лаборатории испытательной лаборатории
Специализированного управления №246
Открытого акционерного общества «МАПИД»
	№ 
пунктов
	Наименование

объекта 
испытаний
	Код
	Характеристика 
объекта испытаний
	Обозначение НПА, в том числе ТНПА,

устанавливающего требования к

	
	
	
	
	объекту 

испытаний
	методу

испытаний


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5.1
	Смеси бетонные
	23.63/ 42.000
	Отбор проб
	СТБ 1035-96

ГОСТ 7473-2010
	СТБ 1545-2005 п.4

	5.2
	
	23.63/ 29.061
	Удобоукладываемость(консистенция) по показателям:
-подвижность для смесей  с заполнителем крупностью зерен до 20 мм включительно (ОК, РК);

- жесткость (прибор Красного)
	
	СТБ 1545-2005 п.5

	5.3
	
	23.63/ 29.040
	Плотность
	
	СТБ 1545-2005 п.6

	6.1
	Бетоны 

конструкционные тяжелые

Бетоны легкие


	23.61/ 42.000
	Отбор и изготовление 

образцов
	СТБ 1544-2005 
СТБ 1187-99
ТНПА и другая 
документация на 
продукцию

	ГОСТ 10180-2012
ГОСТ 18105-2010

	6.2
	
	23.61/ 29.121
	Прочность на сжатие
	
	ГОСТ 18105-2010
ГОСТ 10180-2012

	6.3
	
	23.61/ 29.121
	Прочность на сжатие 

неразрушающими методами

(ударный импульс)
	
	СТБ 2264-2012

	6.4
	
	23.61/ 29.040
	Плотность
	
	ГОСТ 12730.1-78

	6.5
	
	23.61/ 29.040
	Влажность
	
	ГОСТ 12730.2-78

	6.6
	
	23.61/ 29.040
	Водопоглощение
	
	ГОСТ 12730.3-78

	6.9
	
	23.61/ 29.121
	Истираемость
	
	ГОСТ 13087-81 п.2

	6.10
	
	23.61/ 29.040
	Водонепроницаемость
	
	ГОСТ 12730.5-84 п.2

	6.11
	
	23.61/ 26.080
	Морозостойкость
	
	ГОСТ 10060.0-95 
ГОСТ 10060.1-95   ГОСТ 10060.2-95   

	7.1
	Смеси растворные и растворы 

строительные
	23.64/ 42.000
	Отбор проб и изготовление образцов
	СТБ 1307-2012

ТНПА и другая 

документация на 

продукцию


	ГОСТ 5802-86 п.1

ГОСТ 5802-86 п.6

	7.4
	
	23.64/ 26.080
	Морозостойкость
	
	ГОСТ 5802-86 п.10

	7.5
	
	23.64/ 29.121
	Прочность на сжатие
	
	СТБ 1307-2012

п.7.8, п.7.9

ГОСТ 310.4-81

ГОСТ 5802-86 п.6

	7.6
	
	23.64/ 29.061
	Подвижность
	
	ГОСТ 5802-86 п.2

	7.7
	
	23.64/ 29.040
	Плотность
	
	ГОСТ 5802-86 п.3

	8.1
	Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций
	24.31/ 42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 5781-82

ТНПА и другая 

документация на 

продукцию
	ГОСТ 7564-97

	8.2
	
	24.31/ 29.121
	Испытание на растяжение:

- предел текучести

- временное сопротивление разрыву;

- относительное удлинение;
	
	ГОСТ 12004-81

	9.1
	Арматурные и 

закладные изделия сварные,

соединения сварные арматуры и 

закладных изделий железобетонных конструкций
	24.31/ 29.121
	Испытание на растяжение:;

- временное сопротивление разрыву;
	ГОСТ 10922-2012

СТБ 2174-2011

ТНПА и другая 

документация на 

продукцию


	ГОСТ 10922-2012

п.7.10 – п.7.17

ГОСТ 12004-81

СТБ 2174-2011 п.7.10

	9.2
	
	24.31/ 29.061
	Толщина антикоррозийного покрытия
	
	ГОСТ 9.304-87 

п.2.3.4

	9.3
	
	24.31/ 29.061
	Линейные размеры
	
	ГОСТ 10922-2012 

п.7.1-7.7

	11.1
	Конструкции и 

изделия бетонные и железобетонные
	23.61/ 29.061
	Линейные размеры
	ГОСТ 13015.0-83 ТНПА и другая 

документация на 

продукцию


	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89 п.1.1

	11.2
	
	23.61/ 29.061
	Отклонение от прямолинейности по длине изделия
	
	ГОСТ 26433.1-89 п.3.1

	11.3
	
	23.61/ 29.061
	Отклонение от плоскостности
	
	ГОСТ 26433.1-89 п.3.2

	11.4
	
	23.61/ 29.061
	Отклонение от 

перпендикулярности
	
	ГОСТ 26433.1-89 п.2.2

	11.5
	
	23.61/ 29.061
	Качество поверхности
	
	ГОСТ 26433.1-89 п.1.2

	11.6
	
	23.61/ 29.040
	Масса изделий
	
	СТБ 1185-99 

СТБ 1383-2003

	11.7
	
	23.61/ 29.061
	Ширина раскрытия трещин
	
	ГОСТ 26433.1-89 п.1.5

	11.8
	
	23.61/ 29.061
	Толщина защитного слоя до арматуры
	
	ГОСТ 22904-93
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