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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код 
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту
	Обозначение 
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Объекты 
магистральных 
трубопроводов
	24.10/
32.115
	Оптический вид
(внешний осмотр и 
измерения, визуальный метод):
- сварные соединения; 
основной металл
	CТП09100.20001.
005-2018
CТП09100.20001.
009-2024
CТП09100.20001.
027-2021
CТП09100.20001.
027-2021
CТП09100.20001.
035-2022
CТП09100.20001.
039-2023
ГОСТ 33852-2016
ТНПА (НПА) и другая техническая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний
	СТБ 1133-98
СТБ ЕН 970-2003
ГОСТ 23479-79
	Участок технической диагностики и неразрушающего контроля филиала «Центральная база производственного обслуживания» (ул. Базовая, 8, 246020, г. Гомель)
Полевая испытательная лаборатория филиала по транспортировке нефти «Полоцк»
ул. Базовая, 8, 246020, г. Гомель (Ветринский с/с, в 2-х км к северо-востоку от д. Бездедовичи 2, ЛПДС «Полоцк», 211438, Витебская область, Полоцкий р-н)

	1.2**
	
	24.10/
32.030
	Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо- метод):
- сварные соединения
	
	ГОСТ 14782-86

	Участок технической диагностики и неразрушающего контроля филиала «Центральная база производственного обслуживания» (ул. Базовая, 8, 246020, г. Гомель)
Полевая испытательная лаборатория филиала по транспортировке нефти «Полоцк»
ул. Базовая, 8, 246020, г. Гомель (Ветринский с/с, в 2-х км к северо-востоку от д. Бездедовичи 2, ЛПДС «Полоцк», 211438, Витебская область, Полоцкий р-н)

	1.3**
	
	24.10/
32.030
	Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод):
- основной металл
	
	ГОСТ ЕN 14127-2015
	Участок технической диагностики и неразрушающего контроля филиала «Центральная база производственного обслуживания» (ул. Базовая, 8, 246020, г. Гомель)
Полевая испытательная лаборатория филиала по транспортировке нефти «Полоцк»
ул. Базовая, 8, 246020, г. Гомель (Ветринский с/с, в 2-х км к северо-востоку от д. Бездедовичи 2, ЛПДС «Полоцк», 211438, Витебская область, Полоцкий р-н)

	1.4**
	
	24.10/
32.123

	Рентгенографическая 
дефектоскопия: 
- сварные соединения
	
	СТБ 1428-2003
ГОСТ 20426-82
ГОСТ ISO 17636-2-2017
	Участок технической диагностики и неразрушающего контроля филиала «Центральная база производственного обслуживания» (ул. Базовая, 8, 246020, г. Гомель)
Полевая испытательная лаборатория филиала по транспортировке нефти «Полоцк»
ул. Базовая, 8, 246020, г. Гомель (Ветринский с/с, в 2-х км к северо-востоку от д. Бездедовичи 2, ЛПДС «Полоцк», 211438, Витебская область, Полоцкий р-н)

	1.5**
	
	24.10/
32.103
	Неразрушающий контроль проникающими веществами.
Капиллярный (цветной) метод:
- сварные соединения;
- основной металл
	ГОСТ 33852-2016
СТП09100.20001.040-2024
СТП09100.20001.035-2022
СТП09100.20001.039-2023
ТНПА (НПА) и другая техническая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний
	СТБ 1172-99



	Участок технической диагностики и неразрушающего контроля филиала «Центральная база производственного обслуживания» (ул. Базовая, 8, 246020, г. Гомель)

	1.6**
	
	24.10/
29.143
	Испытания по определению физических 
свойств (измерение твердости):
- сварные соединения; 
- основной металл
	ГОСТ 33852-2016
СТП09100.20001.035-2022
СТП09100.20001.039-2023
ТНПА (НПА) и другая техническая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний
	АМИ.ГМ 0293-2024
	Участок технической диагностики и неразрушающего контроля филиала «Центральная база производственного обслуживания» (ул. Базовая, 8, 246020, г. Гомель)




	Часть 1. Дата принятия решения по аккредитации: 20.02.2026                                                                                                                                                                                           

	Стр. 1 из 1




	Часть 1. Дата принятия решения по аккредитации: 20.02.2026                                                                                                                                                                                           

	Стр. 1 из 1



wm.png
NsaRegistrylnfohttps://mail. bsca.by/en/registry-testlab/get-file?id=3832220.06.2026 11:28:56, Ne 38322.2975602




